
  

  

      

Prüfbericht Nr. 51475-001 III  

Prüfziel: Gutachten gemäß AgBB-Schema 2015 

Probenbezeichnung laut  
Auftraggeber: EGOSILICON 351    

Probenehmer: EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG 

Probenahmedatum: 18.08.2016 

Probenahmeort: beim Auftraggeber 

Produktionsdatum: 01.05.2016 

Probeneingang: 24.08.2016 

Prüfzeitraum: 24.08.2016 - 07.10.2016 

Datum der Berichterstellung: 07.10.2016  

Seitenanzahl des Prüfberichts: 17 

Prüfendes Labor: eco-INSTITUT Germany GmbH, Köln 

Prüfziel erreicht: ��

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. 
Betr. KG 

Kaltenbrunn 27 

82467 Garmisch-Partenkirchen


